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Bifaziale Module, Zelltypen

Trinasolar

Beide Zelltypen existieren, n-type und p-type

n-type
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- Wirkungsgrad
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p-type

Incident light

i E"\ ““~< Rear ARC

Rear contact
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Bi-faciality

n-type 21.2% 20%
bifazial
p-type 21.1% 14%

bifazial

Freiflache, vertikal aufgestellt (z.B.

(") H 0,
>90% bis 95% Larmschutz, im Schneefeld, etc.)

65% bis 70% Freiflache (z.B. Wiiste, See, etc.)



Unser Ziel: Reduzierung der Stromgestehungskosten (LCoE)
fur unsere Kunden

LCoE = Levelized Cost Of Electricity
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Bifaziales Modul: Tl'il'laSOk:]I'

Bis zu 25% mehr Energieertrag durch die Rluckseite
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Max. Modulwirkungsgrad Source: http://www.greentechmedia.com/content/images/articles/first-solar-lcoe-2016.jpg

Shown reductions are depending on the module and system design.
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Funktionsweise bifazialer Module .rrinaSOL’:]r
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Was ist der Albedo-Effekt? -rl'il'laSOE]r
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Ertrag im Feldtest: Ruckseite verschattet vs. nicht verschattet 1'|'||'|aSO ar

10 30
9 } 1 20
10

0

Unit output (kVWh/k\W)
Gain ('4)

Bifacial w.o. Bifacial w. . . - Bifacial gain (no Bifacial gain (w.
[ | —_— . —_— .
shading shading Baseline multi  shading) shading)




Ertrag im Feldtest: Grasboden 1-I'i|'|aSO|al'

. Energy gain by irradiation
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Standort : Changzhou, China (E119 ° 58 Z ° NS8Z)
Untergrund: Gras

Testzeitraum Juni bis September 2016

Modulneigung : 27°

~ 7% Mehrertrag gegenuber herkdmmlichen Modulen
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